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以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 硅藻土吸水板.

SGS工作编号 :. SHIN2012078566CM - SH .

样品接收日期 :. 2020年12月03日.

测试周期 :. 2020年12月03日 - 2020年12月08日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Denki Zheng郑文轩.

批准签署人.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA20-243280.001 白色固体板.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

石棉.

测试方法 :. 参照NIOSH 9002:1994, 用偏光显微镜定性测定石棉..

CAS NO.测试项目. 单位. MDL. 001.

阳起石. 77536-66-4. %. 0.1 阴性

铁石棉. 12172-73-5. %. 0.1 阴性

直闪石. 77536-67-5. %. 0.1 阴性

温石棉. 12001-29-5

132207-32-0.

%. 0.1 阴性

青石棉. 12001-28-4. %. 0.1 阴性

透闪石. 77536-68-6. %. 0.1 阴性

备注 :.

(1) 阴性=未检出石棉，阳性=检出石棉.

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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样品照片:.

SHAMLC2024328001

SHA20-243280.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.


